Das Kunststof-Zentrum

Priifbericht Nr.: 110610/14
Auftraggeber: Langmatz GmbH
Am Gschwend 10
82467 Garmisch-Partenkirchen
Auftrag: Prifungen an Kunststoffkabelschachten der Typen
K2C und K1C
Schreiben vom: 2013-04-16 Zeichen:. Herr Josef Lohr
Probeneingang: 2013-04-22 Probenentnahme: ---
Priifzeitraum: 2013-04-24 bis: 2013-07-24

Der Prifbericht umfasst 5 Textseiten.
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Auftrag

Die Firma Langmatz GmbH, Am Gschwend 10, 82467 Garmisch-Partenkirchen,
beauftragte die SKZ - TeConA GmbH mit Schreiben vom 16. April 2013 mit Pri-
fungen an Kunststoffkabelschachten der Typen K2C und K1C.

Versuchsmaterial

Das nachfolgend aufgefiihrte Versuchsmaterial wurde der SKZ - TeConA GmbH
am 22. April 2013 vom Auftraggeber zugesandt:

Anzahl Probe Material
Zugstabe in Anlehnung an Typ 1A nach 1
o0 DIN EN ISO 527-2 PC-Blend

Die Probekdrper wurden vom Auftraggeber im Spritzgussverfahren gefertigt. Das
Material ist identisch mit dem Material, aus dem die Kabelschachtelemente gefer-

tigt werden.
Auf die Auswahl des Versuchsmaterials hatte die SKZ - TeConA GmbH keinen

Einfluss.

Versuchsdurchfiihrung

Sofern nicht anders vermerkt, erfolgten samtliche Priifungen bei Normalklima
23/50 nach DIN EN ISO 291:2008-08, Klasse 1 ,Kunststoffe - Normklimate fir
Konditionierung und Priifung” und einer Lagerung von mindestens 48 Stunden in
diesem Klima.

In der Regel priifen wir nach Normen, flir die wir eine Akkreditierung haben. Die
Liste aller Normen, flir die wir akkreditiert sind, kann im Internet unter www.skz.de
eingesehen werden.

Die Prufungen erfolgten nach Absprache mit dem Auftraggeber.

..........
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3.1 Chemische Bestandigkeit
3.1.1 Zugversuch

Die Zugeigenschaften wurden in Anlehnung an DIN EN ISO 527-2:2012-06
.Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 2: Prifbedingungen fir
Form- und Extrusionsmassen® ermittelt. Die Prifung erfolgte an Proben im Anlie-
ferzustand und nach den jeweiligen Lagerungen.

Probenanzahl: 6 je Einlagerungsdauer
Probekdrper: in Anl. an Typ 1A (siehe Abbildung 1)
Prifgeschwindigkeit: 1 mm/min zur E-Modul-Bestimmung
2 mm/min

Messlange lo: 50 mm
Dehnungsmessung: berGhrender Fuhleraufnehmer
Kraftmessdose: 250 kN
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Abbildung 1: Probekdrper fiir den Zugversuch

50

3.1.2Bestandigkeit gegen Ole und Lésungsmittel

Die Immersionsversuche wurden in Anlehnung an DIN EN ISO 175:2011-03
.Kunststoffe - Prifverfahren zur Bestimmung des Verhaltens gegen flussige
Chemikalien* ermittelt. Folgende Lagerungen wurden durchgefihrt:

= Lagerung fir 4 h in Mineralischem OI Nr. 2 (ISO 1817)

» Lagerung fur 4 h in Petroleum (Kerdane)
= | agerung flr 14 d in Isooctan (2,2,4-Trimethylpentane)



SKZ

Seite 4 von 5
Prifbericht Nr. 110610/14

3.1.3 Bestandigkeit gegen basisches Milieu

Die Immersionsversuche wurden in Anlehnung an DIN EN ISO 175:2011-03
.Kunststoffe - Prifverfahren zur Bestimmung des Verhaltens gegen flussige
Chemikalien“ ermittelt. Folgende Lagerungen wurden durchgefiihrt:

= Lagerung fur 28 d in 0,1% Natriumhydroxid

3.1.4Bestandigkeit gegen UV-Strahlung

Die Bewitterungsprifung wurde nach DIN EN ISO 4892-2:2009-11 ,Kunststoffe -
Kunstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geréaten - Teil 2: Xenonbogenlampen®,
Verfahren A, Zyklusnummer 1 und EN 12608 durchgefihrt.

Geratetyp: Xenotest Beta +

Lichtquelle: Xenonbestrahlung

Rel. spektrale Bestrahlungsstarke:  Euyv 300 - 400 nm): 60 £ 2 W/ m?
Betriebsweise: Gleichlaufbetrieb

Dauer des Benassens: 18 min

Trockendauer: 102 min

Rel. Feuchte: 65+5%

Prifzeit: 800h

Die Prifparameter entsprechen der Strahlungsdosis von 6 Monaten Freibewitte-
rung im Klimatyp ,heif}* (z.B. Stideuropa).



4. Versuchsergebnisse

4.1 Chemische Bestandigkeit
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Vorbehandlung Kennwert Einheit X s
Zug-E-Modul MPa 2480 49
Anlieferzustand Streckspannung MPa 45,0 1,4
Dehnung bei Streckspannung % 3,86 0,1
Zug-E-Modul MPa 2490 147
Mi”glr ";‘\}ifczhes Streckspannung MPa 46,2 1,9
Dehnung bei Streckspannung % 3,50 0,10
Zug-E-Modul MPa 2570 93
Petroleum Streckspannung MPa 45,7 1,5
Dehnung bei Streckspannung % 3,92 0,05
Zug-E-Modul MPa 2490 81
Isooctan Streckspannung MPa 451 1.3
Dehnung bei Streckspannung % 3,88 0,07
Zug-E-Modul MPa 2570 44
0,1% NaOH Streckspannung MPa 45,0 1,2
Dehnung bei Streckspannung % 3,80 0,06
Zug-E-Modul MPa 2490 100
B e\':/iijtrt]::t ng Streckspannung MPa 46,1 1,5
Dehnung bei Streckspannung % 3,94 0,10

Anhand der Prifergebnisse ist zu sehen, dass die verschiedenen Immersions-
versuche und die kunstliche Bewitterung so gut wie keinen Einfluss auf die Zu-
geigenschaften der Proben haben.
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Declaration of Performance

No.: 18/0734

Pursuant to Annex lll of (EU) Regulation No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011
amended by the delegated (EU) Regulation No. 574/2014 of the Commission of 21 February 2014

1. Identification code of the product
type:

2. Purpose of use:

3. Manufacturer:

4. Authorised representative:

5. Assessment and verification of
constancy of performance

6. Basis of the Declaration of
Performance based on a Technical
Assessment:

Manholes made of polycarbonate (PC)

CO 400 to CO 2200 with a cover in accordance
with EN 124 (B125, C250, D400)

Polycarbonate manholes for underground network
access installed under manhole covers according
to the required load classes in accordance with EN
124 (B125, C250, D400)

Langmatz GmbH
Am Gschwend 10

82467 Garmisch-Partenkirchen
Germany

AVCP system 4 (self-monitoring)

AVCP System 2+ voluntary basis (external
monitoring by a notified certification body)

EAD no.: 340225-00-1109
ETA 18/0734

Notified body: (Notified body no.: 0770)
Kiwa GmbH, MPA Berlin-Brandenburg
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The performance of the above product corresponds to the declared performance.

The above-mentioned manufacturer is solely responsible for preparing the declaration of
performance in accordance with (EU) Regulation No. 305/2011.

Garmisch-Partenkirchen, June 5th 2020
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